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Jednym z wazniejszych wyzwan w dziedzinie fotokatalizy heterogenicznej jest
opracowanie nowego typu modyfikacji przestrzennie zorientowanych nanorurek TiO3,
fotoaktywnych (w tym trwatych i stabilnych) pod wptywem promieniowania o nizszej energii
(pozadane z zakresu widzialnego). Dane literaturowe wskazujg, ze nanorurki TiO;
otrzymywane na drodze utleniania anodowego poddawane byly réznym modyfikacjom.
Pomimo to istnieje koniecznosé poszukiwania nowych, a takze rozwoju istniejgcych sposobéw
modyfikacji prowadzacych do efektywnego/stabilnego modyfikowania nanorurek TiO,,
a sposdb realizacji tych proceséw oraz typ i morfologia modyfikatora mogg miec kluczowy

wptyw na fotoaktywnos¢ otrzymanych materiatow.

Celem naukowym dysertacji byto: (i) opracowanie efektywnych sposobdw modyfikacji
nanorurek TiOz, wykazujgcych wzmocnione wiasciwosci fotokatalityczne, zwtaszcza pod
wptywem promieniowania z zakresu widzialnego, (ii) wyjasnienie zaréwno mechanizmu ich
wzbudzania, jak réwniez mechanizmu reakcji fotokatalitycznych zachodzgcych pod wptywem
promieniowania z zakresu widzialnego oraz (iii) skorelowanie warunkéw otrzymywania
z fotoaktywnoscig oraz wiasciwosciami powierzchniowymi i strukturalnymi. W ramach badan
otrzymano piec serii warstw nanorurek: (i) nanorurki TiO; otrzymywane wykorzystujgc ciecze
jonowe (EMIM-BFs, BMIM-BF4 i OMIM-BF4) jako czynnik strukturotwodrczy i prekursor azotu
i boru, (ii) nanorurki TiO, modyfikowane wybranymi metalami ziem rzadkich (Er, Yb, Ho, Tb,
Gd iPr) wykorzystujgc osadzanie katodowe, (iii) nanorurki zawierajace heteroztgcze
TiO2/Ag,0/Ag otrzymywane przez utlenianie stopéw Ti-Ag, (iv) nanorurki TiO, dekorowane
wewnetrznie ko-katalizatorem w postaci PdO otrzymywane przez anodowanie stopu Ti-Pd
oraz (v) nanorurki TiO, modyfikowane kropkami kwantowymi Bi,Ss inanoczastkami Pt
osadzonymi odpowiednio metodg SILAR oraz fotodepozycji. Do najwazniejszych czynnikow

wptywajacych na fotoaktywnos¢ otrzymanych materiatow pod wptywem promieniowania



z zakresu widzialnego nalezaty: wymiary geometryczne nanorurek oraz ich morfologia,
dtugos¢ tancucha w kationie imidazolowym cieczy jonowej, obecnos¢ atomoéw azotu, boru
i Ti**, typ metalu ziem rzadkiego (korzystnie Ho), zawarto$¢ Ti3*, zawarto$¢ nanoczastek Ag
i Ag20 w nanorurkach TiO,/Ag.0/Ag, gradient potencjatu utworzony na zitaczach
TiO2/Ag20/Ag, TiO2/PdO oraz TiO2/Bi,S3/Pt oraz ilo$¢ nanoczastek Pt i kropek kwantowych
BiSs. Optymalne warunki umozliwiaty m.in. efektywng absorpcje promieniowania i dyfuzje
sktadnikébw w gtgb warstw nanorurek oraz zahamowanie proceséw rekombinacji

fotogenerowanych nosnikéw tadunku.



